Історія виробництва тканин
Ми можемо бути розбещені вибором, коли справа доходить до облаштування наших домівок за допомогою розкішних тканин та унікальних подушок, пошуку постільної білизни чи тканини для сукні. Але не завжди так все було. Наша любов до зручних і сучасних тканин і текстилю змінювалась з роками. 
Тканини і текстиль є зараз технологізованими, але вони є давніші за бронзу. Від найдавніших часів до сьогодення – це також історія економічного розвитку та глобальної торгівлі. Витоки хімії лежать у фарбуванні та оздобленні тканини. Текстильний бізнес фінансував італійське Відродження та імперію Великих Моголів; це залишило нам подвійну бухгалтерію та акредитиви, Давида Мікеланджело та Тадж-Махал. Пошуки тканин і барвників вабили мореплавців у дивні моря так само, як прянощі чи золото. Шляхами явними та неявними текстиль змінив наш світ.
Створення тканини почалося ще в давні часи, коли первісні люди використовували волокна льону, розділені на пасма і сплетені в прості тканини, пофарбовані барвниками, отриманими з рослин. Новатори розробили синтетичні тканини, щоб подолати деякі обмеження, властиві натуральним волокнам.

Натуральне волокно, будь-яка волосистоподібна сировина, яку можна отримати безпосередньо з тваринного, рослинного або мінерального джерела та перетворити на неткані матеріали, такі як повсть або папір, або, після прядіння в пряжу, на ткане полотно. Натуральне волокно можна далі визначити як мережу сполучених волокон, діаметр яких незначний у порівнянні з довжиною. Хоча в природі багато волокнистих матеріалів, особливо целюлозних типів, таких як бавовна, деревина, зерно та солома, лише невелика їх кількість може бути використана для текстильних виробів чи інших промислових цілей. Крім економічних міркувань корисність волокна для комерційних цілей визначається такими властивостями, як довжина, міцність, піддатливість, еластичність, стійкість до стирання, вбираюча здатність і різні поверхневих властивостей. Більшість текстильних волокон тонкі, гнучкі та відносно міцні. Вони еластичні, оскільки вони розтягуються під час натягу, а потім частково або повністю повертаються до своєї початкової довжини, коли натяг знімається.
Найдавнішою ознакою використання волокна, ймовірно, є відкриття лляних і вовняних тканин у місцях розкопок жителів швейцарських озер (7-е і 6-е ст. до н.е.). Деякі рослинні волокна також використовували доісторичні народи. Мистецтво ткацтва та прядіння полотна було вже добре розвинене в Єгипті близько 3400 року до н.е., що свідчить про те, що льон вирощували ще раніше. Звіти про прядіння бавовни в Індії датуються 3000 роком до н.е. Виробництво шовку і шовкових виробів зародилося в високорозвиненій китайській культурі; винахід і розвиток шовківництва (вирощування шовкопрядів для виробництва шовку-сирцю) і методів прядіння шовку датуються 2640 р. до н.е.
З удосконаленням логістики та зв’язку, високо локалізовані навички та мистецтво, пов’язані з текстильним виробництвом, поширилися в інші країни та були адаптовані до місцевих потреб і можливостей.
Після закінчення Темних Віків Середньовіччя люди могли перестати хвилюватися, чи спалять їхні будинки, і почали зосереджуватися на тому, що було всередині них. Рівень життя почав покращуватися, а думки звернулися до комфорту. До стільців з твердого дуба можна було додати подушки, щоб запропонувати трохи комфорту, але подушок на спинках стільців не було — людям доводилося облягати гобелени, розвішані на стінах. Італія почала виготовляти найтонший шовк, який швидко поширився в Британії. Ткачі робили гобелени, портьєри для ліжок і подушки, призначені лише для дуже заможних.
У Єлизаветинську епоху рівень комфорту значно підвищився. Щоб запобігти протягам, узголів’я ліжок і ліжка з балдахіном були завішені важкими шторами. Камінні гардини також були дуже популярні, і всі типи драпіровок ставали все більш витонченими - навіть для вікон. Високі вікна були обрамлені віконними заголовками, глибокими смугами та хвостами. Вони часто були сильно оброблені та оточені складними дерев’яними карнизами.
Штучні волокна та палітра синтетичних добавок, що постійно збільшується, дозволили підвищити вогнестійкість, стійкість до зібгання і плям, антимікробні властивості та безліч інших покращень якості.
Шовкова дамаська тканина, вовна, витончена вишивка все частіше використовувалися в оббивці. Подушки робили з кінського волосу з полотняною підкладкою та пухом. Ліжка були одними з найбільш оббитих предметів у будинку: вони були повністю покриті м’якими тканинами, такими як оксамит.
Новатори розробили синтетичні тканини, щоб подолати деякі обмеження, властиві натуральним волокнам. Бавовна та льон мнуться, шовк вимагає делікатного поводження, а вовна зморщується і може дратувати на дотик. Синтетика забезпечує більший комфорт, видалення забруднень, ширший естетичний діапазон, можливості фарбування, стійкість до стирання, стійкість до втрати кольору та нижчу вартість. 

Деякі відомі текстильні вироби та тканини та їхні винайдення:

Джинси і джинсова тканина:
Леві Штраус і Джейкоб Девіс у 1873 році винайшли сині джинси у відповідь на потребу в робітниках для міцного чоловічого робочого одягу. Традиційною тканиною для виготовлення синіх джинсів є денім, міцний бавовняний твіл. Історично джинсову тканину виготовляли з шовку та вовни в Німі, Франція (звідси назва «de Nim»), а не з будь-якого іншого бавовняного різновиду, про який ми знаємо сьогодні.
FoxFibre® 
У 1980-х роках пристрасть Саллі Фокс до натуральних волокон спонукала її заново винайти бавовну природного кольору, яка використовувалася для виготовлення бавовняних тканин, головним чином у відповідь на забруднення, спричинене процесами відбілювання та фарбування бавовняних тканин. Фокс схрещувала коричневу бавовну, яка також виробляла зелену бавовну, з метою вироблення більш довгих волокон і більш насичених кольорів.
 У свою чергу, органічні відкриття Fox допомагають зберегти навколишнє середовище, і їх можна знайти в усьому, від нижньої білизни до постільної білизни.

Kevlar®
Американський хімік Стефані Луїза Кволек у 1965 році винайшла кевлар - синтетичний, термостійкий матеріал, який у п’ять разів міцніший за сталь і достатньо міцний, щоб зупиняти кулі. Його також використовують для виготовлення човнів. Коли Кволек відкрила для себе кевлар, вона шукала легший матеріал для виготовлення шин, який забезпечував би економію палива. Сьогодні кевлар використовується в бронежилетах, струнах для тенісних ракеток, мотузках, взутті тощо.
Водостійкі тканини
Шотландський хімік Чарльз Макінтош у 1823 році винайшов метод виготовлення водонепроникного одягу, коли виявив, що кам’яновугільна нафта розчиняє каучук. Він узяв вовняну тканину і пофарбував одну сторону розчиненим каучуковим препаратом, а зверху поклав інший шар вовняної тканини. Плащ Макінтош, створений з нової тканини, був названий на його честь. 
Поліестер
Британські вчені Джон Вінфілд і Джеймс Діксон у 1941 році разом з В.К. Біртвістлом і C.Г. Річісей - створили Terylene, першу поліефірну тканину. Міцне волокно колись було відомо як незручне для носіння, але недороге. З додаванням мікроволокна, яке робить тканину схожою на шовк, і зростання ціни через це, поліестер зайняв своє місце.
Віскозне волокно
Віскозне волокно було першим промисловим волокном, виготовленим з деревної або бавовняної целюлози, і спочатку був відомий як штучний шовк. Швейцарський хімік Жорж Одемарс винайшов перший необроблений штучний шовк приблизно в 1855 році, зануривши голку в рідку м’якоть кори шовковиці та гумовий каучук для виготовлення ниток, але цей метод був надто повільним, щоб бути практичним.
У 1884 році французький хімік Ілер де Шарбонне запатентував штучний шовк, який представляв собою тканину на основі целюлози, відому як шовк Шардоне. Гарний, але дуже горючий, щоб залишатися на ринку.
У 1894 році британські винахідники Чарльз Кросс, Едвард Беван і Клейтон Бідл запатентували безпечний практичний метод виготовлення штучного шовку, який став відомий як віскозний шовк.
Нейлон і Неопрен
Уоллес Х'юм Карозерс був мозком на службі у DuPont і батьком синтетичних волокон. Нейлон, запатентований у вересні 1938 року, є першим повністю синтетичним волокном, яке коли-небудь використовувалося в споживчих товарах. І хоча слово «нейлон» стало іншим словом для панчішно-шкарпеткових виробів, весь нейлон був спрямований на військові потреби лише після вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну. Синтез полімерів, який призвів до відкриття нейлону, привів до відкриття неопрену, високостійкого синтетичного каучуку.
Інші винаходи, від гнутої сталі до скловолокна та формованих пінопластових сердечників, зробили революцію в дизайні меблів і створили багато сучасних дизайнів меблів, які ми бачимо й сьогодні.
Спандекс
У 1942 році Вільям Хенфорд і Дональд Холмс винайшли поліуретан. Поліуретан є основою нового типу еластомерного волокна, відомого під загальною назвою спандекс. Це штучне волокно (сегментований поліуретан), здатне розтягуватися щонайменше на 100% і повертатися, як натуральна гума. Він замінив гуму, яка використовується в жіночій білизні. Спандекс був створений наприкінці 1950-х років, розроблений Е.І. DuPont de Nemours & Company, Inc.
VELCRO®
Швейцарський інженер і альпініст Джордж де Местраль після повернення з походу в 1948 році помітив, як задирки прилипли до його одягу. Після восьми років досліджень Mestral розробив те, що ми сьогодні знаємо як «липучки» (Velcro)— поєднання слів «оксамит»(Velvet) і «в’язання гачком»(Crochet). По суті, це дві смужки тканини — одна складається з тисяч крихітних гачків, а інша з тисячі крихітних петель. Mestral запатентував липучку в 1955 році.

Вініл 
Дослідник Уолдо Л. Семон у 1926 році винайшов спосіб зробити полівінілхлорид (ПВХ) корисним, коли він створив вініл — синтетичний гель, надзвичайно схожий на гуму. Вініл залишався предметом цікавості в лабораторії, поки його не почали використовувати як ущільнювачі амортизаторів. Гнучкий вініл також використовувався на американських синтетичних шинах.
Замша (Ultrasuede)
У 1970 році вчений Toray Industries доктор Мійоші Окамото винайшов перше в світі мікроволокно. Кілька місяців після його колега доктор Тойохіко Хікота зумів розробити процес, який перетворив ці мікроволокна на дивовижну нову тканину: Ultrasuede — ультрамікроволокно, яке часто називають синтетичним замінником шкіри або замші. Він використовується у взутті, автомобілях, інтер’єрі, м’ячах для жонглювання тощо. Склад Ultrasuede коливається від 80% нетканого поліестеру та 20% неволокнистого поліуретану до 65% поліестеру та 35% поліуретану.
Доки інновації в технологіях керують розвитком, одяг, оббивка та меблева тканина залишатимуться водночас красивими та функціональними.
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